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Grado SAE SAE J 300 25W-60
Servicio API SAE J 183 CF-4

Densidad @ 15ºC Kg/L ASTM D-4052 0.87
Viscosidad Cinemática @ 40ºC cSt ASTM D-445 235
Viscosidad Cinemática @ 100ºC cSt ASTM D-445 24.8
Índice de Viscosidad ASTM D-2270 133

Viscosidad en frio C.C.S @-10°C, cP ASTM D-5293 5000
Punto de Inflamación min. ºC ASTM D-92 234
Punto de Fluidez ºC ASTM D-97 -21
Número Base Total, TBN mg KOH/g ASTM D-2896 9.0
Color Visual Verde

 ¼
 
 
 


